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T.P.:
1. LOGO SPOLEČNOSTI (LOGO) ZNAČIT DLE PODNIKOVÉ NORMY PNB002-00 ODSTAVEC 4.1
    OCMPANY LOGO (LOGO) MARKED IN ACCORDANCE WITH CORPORATE STANDARD PNB002-00 SECTION 4.1
 
2. ČÍSLO MODELU ODLITKU (PM) ZNAČIT DLE PODNIKOVÉ NORMY PNB002-00 ODSTAVEC 4.2
    PATTERN NUMBER OF CASTING (PM) MARKED IN ACCORDANCE WITH CORPORATE STANDARD PNB002-00 SECTION 4.2

3. SERIOVÉ ČÍSLO ODLITKU (SN) ZNAČIT DLE PODNIKOVÉ NORMY PNB002-00 ODSTAVEC 4.3
    SERIAL NUMBER OF CASTING (SN) MARKED IN ACCORDANCE WITH CORPORATE STANDARD PNB002-00 SECTION 4.3
 
4. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 56-60HRC 
      HEAT TREATMENT 56-60HRC 

5. PŘESNOST ODLITKU DLE DIN 1683 GTB 17/5
      ACCURASY ACCORDING DIN 1683 GTB 17/5 

6. HOMOGENITA ODLITKU DLE DIN 1690 PART 2 (S3, V3)
      HOMOGENEITY ACCORDING DIN 1690 PART 2 (S3, V3)
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ODRAZOVÁ DESKA

139.19

Polotovar - Rozměr Polotovar - Norma TDP - Norma Materiál Hmotnost

Netolerované rozměry dle: ISO 2768-mK Poznámka:

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím firmy BONAP-ICCZ, s.r.o., IČ 25834835 a nesmí být on, ani jeho části 
bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než bylo dohodnuto!
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Název souboru modelu: Název souboru výkresu:

Listů: List: Formát: Starý výkres č.:
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